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PRODUKTOVA INFORMACE

TESNENI ZAVITU TRUBEK

Rohr-Dichtung

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

POZNAMKA

DOSTUPNA BALENI

Pripravek je lepidlo na bazi dimethakrylat esteru. Neobsahuje zadna rozpoustédla.
Ma stfedni pevnost, vysokou viskozitu a je anaerobni (vytvrzuje se bez kysliku).

- Zadné uniky kapalin pfes zavity
- nahrazuje konopi a pasty

- vytvrzeni bez pfistupu Kysliku

- extrémné rychlé vytvrzeni

- jednoduché pouziti

- vyborna vzlinavost

- stfedni pevnost

Tfida pevnosti : stfedni

Baze : dimethakrylat ester

Forma : kapalina

Barva / vzhled : modra

Zapach : charakteristicky

Rozmeéry zavitl : do R3*

Teplotni rozsah pro pouziti :-60az +150 °C

Koeficient tfeni v zavitu 10,13

Hustota 11,08 g/lcm® DIN 51757
Pevnost ve smyku 116 N/mm? DIN EN 15337
Nasledny kroutici moment :10 Nm DIN EN 15865
Viskozita pfi +23 °C : 5000 mPa.s (tixotropni)
Ruéni manipulace (aktivni) :2-10 min

Funkéni pevnost :2-3 hod

Konec&na pevnost 212 hod

Doporuceni teplota skladovani D +8 —+21 °C
Skladovatelnost v originalnim

uzavieném obalu 1 24 mésicl

Vhodné pro jisténi a tésnéni trubkovych zavita a zavitovych spojek. Pfipravek byl
vyvinuty pro pouZiti na Sroubovych spojich v brzdovych zafizenich, palivovych
systémech, olejovych okruzich napf. na motorech a hydraulikach, a rovnéz pro
tésnéni vodnich okruh.

Tésnéné soucastky musi byt zbavené vSech nedistot, jako jsou olejové povlaky,
Spina, barvy nebo jiné usazeniny. Pro dosazeni optimalniho tésniciho u&inku je
vhodné tésnéné plochy zdrsnit. Pfipravek pusobi tak, ze utésnéné Sroubové spoje
Ize opét uvolnit odpovidajicim narfadim bez poskozeni zavitu.

V Némecku neni tento pfipravek povoleny pro pouziti na plynovych rozvodech
a rozvodech pitné vody v domacnostech.

1049 blistr Obj. €. 3808 D

Nase informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 03.10.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 17/05/08/2019.



