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PRODUKTOVA INFORMACE

HYPOIDNi PREVODOVY OLEJ LS SAE 85W-90
Hypoid-Getriebedl (GL5) LS SAE 85W-90

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENi

nuty pro pouziti u motorovych vozidel se samosvornym diferencialem. Obsahuje
vybrané pfisady, které oleji propujéuji nejen vynikajici EP-vlastnosti (extrémni
odolnost vUci tlaku), ale také meéni koeficient tfeni mezi kotouci spojky, ¢imz od-
strani vibrace zpusobené ,Stick-Slip“ efektem (zadrhavani kluznych ploch). Olej
spliuje naro¢né pozadavky znamych vyrobcu motorovych vozidel.

- shizuje tfeni a zabrafuje zadrhavani kluznych ploch
- minimalizuje opotfebeni

AP| GL5 e MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla, pro ktera jsou pozadovany
nasledujici specifikace:

DAF ¢ GM B 040 1010 e Volvo (napravy, samosvorné diferencialy) e Volvo 97311
e ZF TE-ML 05C e ZF TE-ML 21C

TFida viskozity oleje SAE (pfevodové) : 85W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C : 0,900 glcm®  DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :195,0 mm?/s  ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :17.,8 mm?/s  ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -12 °C (Brookfield) :<150000 mPa.s ASTM D 2983-09
Index viskozity 199 DIN ISO 2909
Bod tuhnuti :-18 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti : +220 °C DIN ISO 2592
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :3,5 DIN ISO 2049

Pro velmi zatizené pfevodovky motorovych vozidel, pfedevS§im pro nahony naprav
s hypoidnim ozubenim a rovnéz s i bez samosvorného diferencialu.

PFi pouziti oleje dodrzet stanovené pokyny vyrobcem pfevodovky nebo vozidla.

11 plastova lahev Obj. ¢. 1410 D-GB-I-E-P

11 plastova lahev Obj. ¢. 3660 D-NL-F-GR-ARAB
201 plastovy kanystr Obj. €. 4706 D-GB

60 | plechovy sud Obj. €. 4707 D-GB

2051 plechovy sud Obj. €. 3596 D-GB

11 volny objem Obj. €. 1292 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 30.12.2019 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 33/06/06/2019.



